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gﬂ; Codzienne czyszczenie

-Kurz na powierzchni moze w znacznym stopniu ogranicza¢ odpornos$é na
slizganie podtogi, szczegolnie, gdy podioga jest nowa i niedawno zostata
pokryta lakierem Finisch. Absolutne minimum powinno stanowic
codzienne usuwanie kurzu i gruboziarnistego brudu ze wszystkich podtog,
najlepiej za pomocg mopa nozycowego. Mniejsze podtogi mogag by¢
zamiatane miekka szczotkg lub odkurzane odkurzaczem.

W celu usunigcia brudu i innych zanieczyszczen podtoga powinna zostaé
umyta Srodkiem Sportive Cleaner. Idealnie bytoby uzywanie do tego celu
maszyn czyszczacych, jak Bona Buffer, lub mechanicznej szczotki do
szorowania i suszarki Do czyszczenia mnigjszych powierzchni
i pojedynczych miejsc mozliwe jest uzycie mopa. W przypadku wiekszych
powierzchni i dtugotrwatego uzywania nie jest to wystarczajgco wydajne.
Podtogi sportowe mato uzywane nalezy poddawaé tym zabiegom raz
badz dwa razy w tygodniu, natomiast silnie Zanieczyszczone podioza
uniwersalne wymagajg czesto czyszczenia codziennego.

Jesli sie okaze, ze zwykle mycie nie usuwa catego brudu i wszystkich
zanieczyszczen z podiogi, mozliwe jest uzycie agresywniejszego $rodka,
takiego jak pad czerwony. Jednak nadmierne, ciagte uzywane ostrych
gabek moze spowodowa¢ zmatowienie lub fizyczne uszkodzenie podtogi.

Prosze uwaza¢, by na podtodze nie bylo zbyt duzo wody. Wahania
wilgotnosci podtoza mogg prowadzié do tego, ze podtoga specznieje
i ponownie opadnie.

Nalezy starannie nadzorowaé skutecznosé programu czyszczenia, aby
okresli¢, czy taka czestotliwo$¢ mycia wystarcza.

Uwaga: Wszystkie materialy czyszczgce musza by¢ utrzymywane
w porzadku i regularnie wymieniane, poniewaz nie jest mozliwe
prawidiowe posprzatanie lub nanoszenie $rodka pielegnujacego za
pomocg brudnego wyposazenia, tzn. mopem, itp.
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